
ВппробуваJIьний центр
тов (укрсЕртIФIкЕЙшь>

IПkrainian-Е"rпflсапоп

жую

д2gэ1
дстуIýо/IЕс 17025

Атестат про акредитацiю зареестрований

у PeecTpi НААУ 14 лююю 2022року
за Ns 202334

3301 8, M.PiBHe, вул.Курчатова, 62,Щ

тел: +380 'l3'l'7 32177
e-mail: ukrсеrtifi cation@ulc.net

шсвЙшн>

Ната.тriя кАРПЮк

прото
J\{b 1565 вiд 29 серпIIя 2023 р.

сертифiкацiйних випро.бувань плит пiнополiстирольних, екструзiйних
"PENIOBOAI{D" GREY,

що виготовленi ТОВ "ВКФ "ЕЛlТ ПЛАСТ", УкраТна

т:/

к

K\.lN





]*з,аirliаз:
grt,ilicaticn

Замовник
випробувань

Пiдстава для
випробувань

Надана
документацiя

Виробник
продукцiТ

об'ект
випробувань

flaTa одержання
зразкiв

Мета випробувань

Мiсце проведення
випробувань

Умови проведення
випробувань

Час проведення
випробувань

-Ф.см_7.8-0l
вtл;rl,tlий цеl 't'L} ii +t lу' l( l)C li]I''l'IФIKB

I I poтorto.1l сер,гrл rllilcn rtiii llих випробуваIIь

тоБАриство ?, оБмЁ)l(Е}{ою вlдповlдАльнlстю
"вироБничо комЕрL,]lЙнА Ф|рмА "Елlт плАст,, укратна,
46005, Тернсrпiльська областt,, Тернопiльський район, MicTo
Тернопiль, вулиця Микулlt,tнецька, будинок 46

Рiшення за заявкоlо на гlроведення сертифiкацiТ продукцiТ
Органу оцiнt<и вiдповiлгttlс;гi / сlрган сертифiкацiТ
ТОВ "УКРСЕРТlФll(ЕЙtj_jll" за Ns 633-Б/СА вiд21,08.2023 року

Акт вiлбору la iдеtлr-иrс{lil<аrlii'зразt<iв: Органом оцiнки вiдповiдностi /
орган сертифiкацii'ТОВ "УКРСЕРТlФlКЕЙШН" за Ns 633-Б/СА вiд
21,0В,202З por<y

ТОВАРИС-ГВО 3 ОБVlЕ)t(i:t- lOlO ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ
"ви роБl-.l ичо коlи Ер 1.1 l Й tlд ol рплА "Ел lT плАст", укратна,
46005, 1'ернопiлlьська crб;tilcTl', -l ернопiльський район, MicTo
Тернопiль, вуJlиця Микуrlинсэl]ька, будинок 46

Пл и,ги п iнrэпоlliст ироI l ь }1 i, r: r<струзiйt.r i < PENOBOARD> GREY сiрого
KoJlbopy, з.tlо/lоt])|(l-titииi t<;iti;.it}l(;]|ии з двох бокiв та прямокутними
крайкаrчrи t=1 00mrTl, lvla]l|)l(14 l'IJ-25-П-1 00 (50+50)
Пл ити п i Hc,lllottic,I и poJ,l tll i i, u l(() т рузiйн i < PENOBOARD) GREY сiрого
кольору, з гlо/lов)l(ltiмиt t<;.ttl;.ltJl(;]Mи з лЕзох бокiв та Ilрямокутними
крайками t=50rnm марl(иI Г'L]-25-D-5О

Зразки - tlo 2Lrlt., Iti{.) {,lll(,i()1iJlt;tli у 2023 роцi

10 липнлt 202ii por<y

Перевiрка зразкirз ll;l tзi,li; lсLtliдlttiс,гь |

ДСl"У Б EN 1 3'104:2()1 .j "i,,li;t itэрiilли будiвельнi теплоiзоляцiйнi.
. Вироби iз ЬкструдlоRа t i ()t о r t it tоrlол iстиролу (XPS), Технiчнi умови
(EN 1316ul;200t], ll)-Г)'' п.tl, 4 .?-.1, 4.2.2.,4.2,З, 4.2.5, 4.3.2,4,3,2.3,
4.3.з, 4.з.6, 4.з.t]

Випробува.гtt.,ttий t{0l{l[) r ( )Гl "Уl(РСЕРТlФlКЕЙШН"
вул и цяr [:J.. С-гсrt ь nzr ;: x;,t, t_i 1:,li, lй i L;,г() [J i в не

Тем пера"rурiл l]aliJKOJ-I 14 ll jt j ljOl о ."р*до,]ища + (1 9.6+20. 8)ос
Вiдносна tзолlс.lгiс;ть гtсltliт,ряt - (60+63)%
Поло>кен t,tя зразt<irз у il 1,, r.lгl;л; 1i - горизонтальне, Вимiрювання
прово/ltjrьояl lti] iliiriti iilli,il;. .llпitзкиt tзисушують в сушильнiй шафi
при тФмrlераlуlэi 6(jo(), iii:iil[))ilV]ol( l,еllлового потоку зверху вниз. Час
випробувiлtlt,lrl одlti()l,о зрitзl(;i 1,5 год. Застосований метол
випрсlбувi.] l i li,l -* lvlе., l oi { :Jilх и t llci lOi' r аряlчtоi' пластини

[lочат,сlк вигtlэобуtзаttt,: 1) i (jl)|)пHrl 2023 року
3а t<i нче t t t.{rl tl у1 l l бlо(.,у t;i,l i i r, : .,l,() t;i,;1..l гt t,r я 202З року
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ert,ili*ation

Методи
випробувань

-Ф.см_7.8-01
i.Tl;"ii j,i,i, ; l: :\ý},<.l/I{,!r{]I:]P]'TФIKEИIII}I''

i } 1;rl ; :; li'''!.,l {,{,ll,J,xrrPiltallililI[tx випробувань

дсl У [:i L:,hJ 'i',;t,;;,,i;1)l}1(i i:;ибlоби тслплcliзоляцiйнi будiвельного
пpиl:tt{atl()ltilll iji,;,1lt:,',]f:)}-{1-1il п;,]рогlроНикностi (EN 12086:2013, lDT);
ДСlУ L; [:"h! I'a0 ji,?01{j (t:l,] 12оF,17,,?.01з, lDT) "вироби
тсп,гiоi:зо,,;,,l;;i: ,,, ,,r,,11i,,1;11i,li()IO признi]Llення. ВизначеННЯ
воI1()гr огJ l |4 l i i_l l l l ;, i г l n1,1 три t]rt rlому занурен Hi";

ДСl"У [i i,:ii 1.1l,]lli':'.:l(.),i6(Г:Nl 12667,.2001) "Матерiали i вироби
будitзс.гlл,лii з llиr.,i,irlлп,l i середrliм термiчним опором. Методи
визtli;(l0liil!1 ,Jt,,rl)лl;rillI)гo Ollopy t]a прt4ладах з захищеною гарячою
ПЛаСТ'l4tloltl i clr;ttlll1 iqi111uly т с;п.поплipoM";
EIrI B22:2]t] ]i] |ll:ili-ltjиt гс:пllоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Е] и3llа.tслt l l ls],ilr) l i i|(l4 tl t,l i t l lи ри н tлl';

ENl t]2l]:2(j1:.,1 "i.ilii:lo0и тс+пllсliзоляцiйнi будiвельного призначення.
Визначенl']1,1 т (]lil i it,ll-{и";
Ei! 82a:2('']i'1 "Iji,ir)o(li,r теплоiзоляrliйнi будiвельного призначення.
lMeTo/l t]t4 з l l (-j'']0 l l ; l яl 9i,nXt,,1.1leH нл вiл пря MoKyTHocTi";
EN В25:'] 99zl " [:J l.i iэоби теплоiзоля r4iй н i будiвельного призначення.
Мlстод i]tzlзl Iil1{l]j ii i,(1 Iji/]хипеtltля вiд плоцинностi";
EN В26:20 1 3 " [3 ирсlби теплсliзtэля цiйнi будiвельного призначення,
Визначелt ll rl,tаiраl(теристиl( стиоку";
Еt\I 1 604 :?U'],:j "i,', lr 1;111i7 тr: гlлоiзо,пяr-{iй н i будiвельного призначення.
Визгtаl'"tсэtt,,r, ,,rlliii.1,1t;1,1r:)cTi розмiрiв при 3аданих температурi i

вологостi",
EN 1 605 "[3иро(;и, теплоiзоляцiйнi будiвельного призначення.
Визначення деформацiТ при заданих стискальному навантаженнi i

теплпературi"'
ЕГ,]'1 60 / :20 1 З " [;и роби т,еплоiзоля цiй Hi будiвел ьного призначення.
Виtзначення граtlиLii мiцностi на розрив перпендикулярно до
Л И l 1ЬОВИХ ГlОI]r,l1) >1i.ll { Ь"

к
назва показникiв,

одиницi вимiрювань
3начення показникiв

'пс_, 
l"-li_]

Результати
випробувань

Невизначе-
HicTb

НД на методи
випробчвань

Плити пiнополiстцрgдчцi Jцtlруqiйнi KPEF{OBOARD>> GREY t=,l00mm, марки PB-25-D_100 (50+5О)

Теплопровiднiсть у сухому
cTaHi при температурi (10) ОС,

Вт/(мК)

п.4,2,1

:-, 0.0292 + 0.0028
дсту Б EN

12667, п.8.2.2

Геометричнi розмiри та
граничнi вiдхилення, мм
- довжина
- ширина

. п.4.2.2

1000 * ,10

600*В
999 _ 1000
599 _ 600

+ 0.80
+ 0.45

EN 822

Вiдхилення вiд прямокутностi,
мм/м
- за довжиною
- за шириною

п.4,2,2

5
5

2.0
1.0

+ 0.0016
+ 0.0008

EN 824

Вiдхилення вiд площинностi,
мм

п.4.2.2

6 2.0 + 0.0017
EN 825

п,4.2.3 EN 823

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПГОБУВАНЬ Nq 0919



.CM-7.8_0l
i,

l}альII1,II{ I(el ]_9]t_qЦЩ8 9ДrТlФIКЕИШ Н)

сеlrr,и (li rсаrцi li tl их виllробувань
l*l Bitr i;t.rl

*rt.iii*ation

назва показникiв,
одиницi вимiрювань

3на.lення показникiв' 
rlо l,{Д

Результати
гltлг tробувань

Невизначе-
HicTb

Hff на методи
випробчвань

Товщина та граничнi
вiдхилення, мм

l{ласи граttичttих вiдхилеttt,

99 9 * 100.0 + 0.066
т1 т2. тз
+2 l+1.5 +1

Стабiльнiсть розмiрiв при
певнiй температурi i вологостi
(протягом 48 год, при 70ОС),
%, не бiльше
- по довжинi
- по ширинi
- по товщинi

п,4.З.2

5
ri

^

1.t]
1,4
1,6

+ 0.28
+ 0.23
+ 0.25

EN 1604

,Щеформацiя за заданих
стискаючих навантажень i

температурних умов
(навантаження 20кПа при
80+1оС протягом 48год), %
- зразок N01
- зразок Ne2
- зразок No3
- середне значення

п,4.|З,?.3

<5

1.4
1.3
1.3
,l.з

+ 0.025

EN1605

Мiцнiсть на стиск при 10 %
лiнiйнiй деформацiТ, кПа
- зразок N0'1

- зразок Ne2
- зразок NоЗ
- зразок Nч4
- зразок N05
- середне значення

п.4.2.5

>200

242 0
240,0
266 0
260.0
241.0
250 0 + 4,23

EN 826

Межа мiцностi при
розтягуваннi
перпендикулярно плоLцини
плити, кПа
- зразок Nя1
- зразок Ne2
- зразок N03
- зразок Nэ4
- зразок Ne5
- середне значення

п. 4.3.3

>1 00

140 0
145,0
142,о
140,0
153.0
144.0 + 2.50

EN 1607

п. 4.3.6

< 3,0 120 + 0.031

дсту Б EN
120в7

Паропроникнiсть, мг/(м . год .
Па, не менше

п . 4.3.в

во.0 , вi 0 + 1,2-7

дсту Б EN
1 2086

Плити пiнополiстиролц Hi, екструц'iтr li <<PENOB )ARD) бRt]Y t=5()mm марки PB-25-D-50

Теплопровiднiсть у сухому
cTaHi при температурi ('10) ОС,

_Вт(дIК)

п.4,.2.1

0 0290 + 0.0028
дсту Б EN

12667, п,8.2.2

п.4 2,2 EN в22

м l5б5
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Назва показникiв,
одиницi вимiрювань

значенt tяi tlсlказлtикiв
по l-iД

Резу.пt тати
випроб,/ваl.tь

}-lевизначе-
t"ticTb

Hfl на методи
випробувань

[-еометричнi розмiрй та
граничнi вiдхилення, мм
_ довжиlна
- tllирина

1000 t 10
600*в

995 - 1001
596 _ 600

]_ 0.7в
+ 0.44

Вiдхилення вiд1 прямокутностi,
мм/м
- за дов)(иною
- за шири1-1ою

п.4,2.2

э
rj

1-.v

2.0
+ 0.0016
+ 0.0016

Еtч 824

Вiдхилення вrд площинноотi,
мм

п.4.'2.2

() 10 + 0.0008
EN 825

Товщина та граничнi
вiдхилення, мм

Ш |l."|.|),

кJ]аси гра l{ич tti,lX rji,цхIr1llеt,t t

аg.о _ so.o + 0,033

EN 8231-1 т2 тз

Стабiльнiсть розплiрiв при
певнiй температурi i вологостi
(протягом z18 год, при 70ОС),
%, не бiльше
- по довжинi
- по ширинi
- по товщинi

п.4.3.2

5
5
q

?_.2

1.3
i.э

+ 0.34
+ 0,21
+ 0.24

EN 1604

Деформацiя за заданих
стискаючих навантах<ень i

температурних умов
(навантаження 20кПа при
80+1оС протягом 48год), %
- зразок Nэ1
- зразок N02
- зразок NчЗ
- середно значення

l1.4.J, t|.,7

zЁ

1,1

1.2
1.4
1.2 + 0.023

EN 1 605

l\Лiцнiсть на стиск при 10 %
лiнiйнiй деформацiТ, кПа
- зразок Nэ'l
- зразок Na2
- зразок N03
- зразок N04
- зразок Nэ5
- середн0 значення

п..4.?-,5

>200

240 0
240,0
237,0
244.0
239 0
240 0 + 3.87

EN 826

П/lежа мiцностi при
розтягуваннi
перпендикулярно площини
плити, кПа
- зразок Nэ1
- зразок Ne2
- зразок NOЗ
- зразок N04
- зразок Ns5

п. 4.3.3

152 0
144.0
150.0
14в 0
147,0

EN 1607

t1 :, ] :,i,] ;'r'{}B (,V ýtI}ft] Е Р'Г.[Ф

tr I рrл'го l;{ i).J l,t]Otr},{,l,п ф i ка lцi й l { 9ях [tи п рOбvваII ь
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-Ф.см-7.8-01

ваJIьIIий IIе тоR (укl,СЕр'гIФIкЕЙшн>

llpoтo Ko"lr сс gл,гlr tP i rca ц i li tt и х в и п робуван ь

назва показникiв,
диницi вимiрювань

3на,qення гlоказникiв
по ГiЛ

Резулt,тати
rll,t гtрсlбvваttь

Невизначе-
HicTb

НД на методи
випробчвань

- середно значення >,100 14в.0 + 2.57

Водопоглинання при
довготривалому зануреннi, %

п.4.3.6

< 3,0 1,70 + 0,031

дсту Б EN
12087

Паропроникнiсть, мг/(м . год .

Па, не менше

п. 4.З.В

в00 t]i] 0 + 1.20

дсту Б EN
1 2086

Виконавцi:

Примiтка:
1. Протокол випробувань с,

2. Протокол випробуваrl

Протокол

lнженер О.С.,Щепутат

bKl-r випро(il,t]ill Il.Ix зразtсiв
BaIItIltl, яl< tз ttiltоп,lt,,,гаtt i ltcl tIас,г|IlIаNI, без дозволу випробувального цеI{,гру

,,. о, t.ta,t аrl i)H,] l(a] L}и I l рсlбувального центру о. В. Губернаторi{g,"',,,,,,,'.
, а"\

\n\
\_\{ 

,t\

а\ t :,"

ч
лъ 15б5
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